BOS y

KOMPOZYTOWY SWIATEOUTWARDZALNY MATERIAL STOMATOLOGICZNY ARKONA

Wyréb medyczny klasy lla

BOSTON jest polimerowym materiatem stomatologicznym typu 1 (klasa 2, grupa 1), spetniajacym wymagania Normy 150 4049. Kompozyt

BOSTON utwardzany jest na drodze polimeryzacji wolnorodnikowej aktywowanej $wiattem widzialnym z zakresu niebieskiego (400-500

nm). Nazdjeciachrentgenowskich BOSTON daje kontrast réwnowazny ok. 5mm aluminium (1mmaluminium to odpowiednik zebiny,a2mm

aluminium odpowiadaszkliwu).

WSKAZANIADO STOSOWANIA:

-ubytkiklas: 1, II,111,1ViVwgBlacka,

- state uzupetnienia protetyczne na podbudowie z wtdkien poliaramidowych i polietylenowych: korony, endokorony, mosty, prace typu
inlay/onlay,

-tymczasowe uzupetnieniaprotetyczne: korony, mosty,

-szyny stabilizujace zeby, state -warstwazewnetrznalub wewnetrzna,

-szyny stabilizujace zeby, tymczasowe -warstwa zewnetrzna,

-naprawakompozytowychiakrylowychuzupetnienprotetycznych.

OGOLNAINSTRUKCJAUZYCIA

1. Wprzypadku wykonywania wypetnien, dobierz odpowiedni kolor zwzornika kompozytu BOSTON przed rozpoczeciem zabiegu, gdy zab

jestnaturalnienawilzony.

2. Przewidziane do zabieguzeby wyczys¢iopracujzgodniezogolnie przyjetymizasadami.

. Tam,gdzie tokonieczne, wytraw powierzchnie przy uzyciu WY TRAWIACZA STOMATLOGICZNEGO, wyptuczidelikatnie osusz.

. Zastosuj wybrany system wigzacy. Kompozyt BOSTON jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi swiattoutwardzalnymi
systemami wigzacymi na bazie zywic dimetakrylowych. Aplikacja systemu wigzacego powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
zzaleceniamiproducenta.

5. NaktadajkompozytBOSTON cienkimiwarstwami inaswietlajzgodnie zzataczong Tabelg polimeryzacji. Opracuji wypoleruj.

TABELA POLIMERYZACI

S w

Zaleznos¢ gtebokosci polimeryzacji od czasu naswietlania
Lampa Kompozyt BOSTON 205 305
A1, A2,A3,B1,B2,C2,D2 20mm 25mm
(sonssomifons) | F350R2.08303 2 -
T 28mm 3,0mm
LED A1,A2,A3,B1,B2,C2,D2 25mm 30mm
(>800 mW/cm?) A35,0A2 0A3,D3 2,0mm 2,5mm
T 3,0mm 3,5mm

SKEAD
Mieszanina zywic dimetakrylanowych: BisGMA, TEGDMA, UDMA, BisEMA; napetniacze mineralne (78% wag.): szkto Al-Ba-B-Si, szkto Ba-Al-B-F-Si,
krzemionka pirogeniczna, pigmenty; uktad fotoinicjujacy (CQ: DMAEMA). Wielkos¢ czastek napetniaczy nieorganicznych zawiera sie w przedziale
od20nmdo2,0um.
PRZECIWSKAZANIA
Nie stosowac¢kompozytuBOSTONu pacjentéw ze stwierdzong nadwrazliwoscig naktorykolwiek ze sktadnikéw materiatu.
DZIALANIANIEPOZADANE
Dziatania niepozadane materiatu BOSTON nie s3 znane, jednakze u 0sob szczegdlnie wrazliwych nie mozna wykluczy¢ wystapienia objawéw
uczulenia. W przypadku wystapienia natychmiastowej reakcji alergicznej, zaprzestac stosowania produktu. W przypadku wystapienia pdznej
alergiiwymienic¢rekonstrukcje.
OGRANICZENIAWSTOSOWANIU, INTERAKCIE
Nie stosowa¢ w przypadku, gdy niemozliwa jest catkowita izolacja pracy od sliny, wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia mogg zaburzac
polimeryzacje, powodujac spadek wytrzymatoscimechanicznejkompozytuizmniejszenie trwatoscipracy, aw efekcie prochnice wtérna.
Unikac¢ bezposredniego kontaktu z preparatami zawierajgcymi zwigzki fenolowe, zwtaszcza eugenol lub tymol. Zwigzki te moga zaburzac¢
polimeryzacjekompozytuBOSTON.
SRODKIOSTROZNOSCI
Unikac kontaktu niespolimeryzowanego materiatu ze skorg, tkankami miekkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przeptukac duza
iloscig wody. Wrazie dolegliwosci skontaktowac sie z lekarzem podajac informacje o produkcie. Aby zminimalizowac ryzyko kontaktu przez caty
czas nalezynosi¢ osobiste wyposazenie ochronne, takie jak rekawiczki, maskinatwarziokulary ochronne.
Wprzypadku potkniecialubzaaspirowania produktu do uktadu oddechowego nalezy natychmiast skontaktowac sie zlekarzem.
Wceluizolacjipolazabiegowego orazochrony pacjenta, zalecasie stosowanie koferdamu.
Nalezy zadbac o prawidtowe naswietlanie lampa polimeryzacyjna, szczegdlnie w miejscach trudno dostepnych. Nalezy upewnic sig, ze podczas
polimeryzacji cata warstwa kompozytu jest penetrowana przez swiatto. Kompozyt niespolimeryzowany catkowicie moze by¢ alergizujacy dla
pacjenta.
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanego kompozytu nalezy usungc zanieczyszczong warstwe materiatu. W razie
zanieczyszczenialubmechanicznego uszkodzeniawarstwy juz spolimeryzowanej, nalezy delikatnie wytrawic jej powierzchnig i pokryc systemem
wigzgcym.Naswietla¢ wg Tabelipolimeryzacji.
Wprzypadku niepetnejpolimeryzacjiusungc nieprawidtowo spolimeryzowang warstwe i potozy¢ nastepng, naswietlajac ja prawidtowo.
Nalezy unikac zanieczyszczeniapowierzchnistrzykawki(ryzyko zakazen krzyzowych).
Celemuniknieciaprzypadkowejpolimeryzacjikompozytu BOSTON nalezy zamkna¢ strzykawke natychmiast pouzyciu.
OSTRZEZENIA
Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci oraz oséb nieuprawnionych. Chroni¢ przed swiattem. Polimeryzacja kompozytu moze sie
rozpoczac w swietle otoczenia. Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie zamrazac. Uzywac zgodnie z zaleceniami producenta. Nie uzywac po
uptywie terminuwaznosci.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywac w temperaturze ponizej 30°C. Nie wystawiac na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. W przypadku przechowywania
wobnizonejtemperaturze, przed powtérnymuzyciemmateriatu nalezy poczekac azpowrdcion do temperatury pokojowej.
Produktprzeznaczonywytacznie dlalekarzy stomatologéw itechnikéw dentystycznych.
GWARANCJA
Firma ARKONA wymienia produkty lub zwracakoszt ich zakupu w przypadku wystapienia potwierdzonej wady. ARKONA nie odpowiada za straty
lubszkody spowodowane nieprawidtowymlub niezgodnymzinstrukcjguzyciemmateriatu. Data ostatniej aktualizagji ulotki: 24.02.2020 .
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